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Zamawiajacy/Customer/Besteller : Odbiorca/Consignee/Empfanger
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "CENTROSTAL -
"CENTROSTAL - WROCLAW" S.A. ROCLAW" S.A
PELCZYNSKA 4 % e
50-950 WROCLAW PELCZYNSKA 4
KrAJCOUNTRYILAND: DOLNOSLASKIE Polska aost| 50-950 WROCLAW
Zamowienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
24/NHS0153 WR ZHS 73544835
[ a0 Aot
Wedlug/ according to/ entsprechend Cechowanie/ Marking/ Znaki zgodnosci/ Conformity marks/ Uhelemsﬂmtmmgszeichen
Kennzeichnung
PN-EN 10034:1996+ Ap1:1999 CELSA H
PN-EN 10025-2:2019
PN-EN 10365:2017; PN-EN 10163-3:2006 ’sl” &L O aT
L
B02 V'S MY1O0¥M - W1SONINTo
Stan dostawy/ Cond.of delivery/ Lieferzustand
+AR B04 o 20
Wymiar/Product/Erzeugnis/Gatunek/Grade/Stahlsorte Nr wytopu/Heat No./Charge Nr | Sztuki/Pieces/Stlicke Wiazki/Bundles Waga/Weight
Sredn‘/Diam./Durchmesser/Dfug./Length/Lénge W I—BF 507 /Bunde ,—BOBZ /Gewicht[kg] =Th
$235/5275 JR+AR HEA120 L.12.1M HO589201 15 1 3.556
$235/8275 JR+AR IPE160 L.12.1M HO589643 24 1 3.914
§235/5275 JR+AR UPN100 L.12.1M HO588684 32 1 4112
§235/8275 JR+AR UPN100 L.12.1M HO588683 32 1 4124
S$235/5275 JR+AR UPN120 L. 6.1M HO589052 48 1 3.956 |
§235/S275 JR+AR UPN120 L. 6.1M HO585688 48 1 3.963 |
Suma / Total 6 23.625
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%]
Nr Wytopu/ c % Mn % | Si% P % S % Cu% |Cr% Ni % Mo % V % Al % N %
Heat No/
Charge-Nr [T [ cn [ cr2 [ crs [ c7a [crs [ crs [ crr [[crs [[cro [ cso [ ce [ cez
HO589201 0.09 0.84 0.18 0.016 0.009 8238 0503 0.10 0.02 0.002 0.0044 0.011
HO0589643 0.09 0.87 0.18 0.020 0.019 0.28 0.16 0.10 0.02 0.002 0.0031 0.012
HO588684 015 0.53 0.16 0.016 0.013 0.24 0.12 0.09 0.02 0.001 0.0035 0.010
HO588683 0215 052 0.17 0.017 0.011 0.26 031:2 0.10 0.02 0.001 0.0037 0.011
HOB89052 0.12 0.66 0.16 0.015 0.023 0.26 0.12 0.10 0.03 0.002 0.0030 0.010
HO585688 0.15 0.53 0.17 0.014 0.022 0.32 0.10 Q.11 0.02 0.002 0.0034 0.010
Analiza. wytopowa / Cast analysis /| Schmelzenanalyse [%]
Nr Wytopu/ . BV 9% [Ti%  |Nb % |sb %
Heat No/
Charge-Nr 57 [ ces [ cea [ ces [ ces [ ce7 [ ces cao [ ceo co1 coz co3 co4 |
HO589201 0.2824 0.001 0.002 0.003 !
HO589643 0.2967 0.001 0.002 0.004 |
HO588684 0.2885 0.001 0.002 0.005
HO588683 0.2889 0.001 0.002 0.004
HO589052 0.2844 0.001 0:.002 0.003
HO585688 0.2914 0.001 0.002 0.003
83'()32)32(:!13 wiasciwosci uzytkowych/Declaration of Performance/Leistungserkldrung Dyr. Jakosci / Head of Quality / R.Martynowski
Deklaracja EPD/ Declaration EPD/ Erklirung EPD: EPD- S-P-08505 \f\mu Xh
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Zamawiajacy/Customer/Besteller :
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
"CENTROSTAL - WROCLAW" S.A.
PELCZYNSKA 4
50-950 WROCLAW

krAJGOUNTRY/LAND:  DOLNOSLASKIE Polska

Odbiorca/Consignee/Empfanger

ROCLAW" S.A.
PELCZYNSKA 4

a0s1| 50-950 WROCLAW

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "CENTROSTAL -

Zamowienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr

24/NHS0153 WR ZHS

Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr

73544835

A8

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological properties/Mechanische und technologische Eigenschaften

HO589201 319 458 38.9
HO589643 323 459 35.8
HO588684 298 456 34.9
HO588683 303 457 33.0
HO589052 288 458 36.8
HO585688 300 467 34.5

Wtasnosci: mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological properties/Mechanische und technologische Eigenschaften

Nr- Wytopu/ Udarno$é / Impact test / Kerrbschlagbiegeversuch
Heat No/ Typ. probki/Type of sp.| Kierunek/Direction | Temp. Praca tamania/lmpact energy/Schlagarbeit KV [J] Warto$é $rednia |
Charge-Nr /Probenform /Richtung =& Udarnoéé/Impact/Kerrbschlagbiegeversuch KC [J/cm?2] /Average/Mittelwert
B07 c40/c41 [coz [ L caz 2 [cez ] 3 caz | ca3
0 " Zna /C -Zeiche
etoda produkeji / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / +AR. P e ki
Hakos$¢ powierzchni bez wad/No surface defects/Oberflachenbeschaffenheit ohne Beanstandung UK
Materiat nadaje sie do cynkowania / Material is applicable to zinc coating / Material ist zum Cn
erzinken geeignet: Si: 0,14% - 0,25%
1458-CPR-FPC-115 ORI R
[zos T

Zaswiadczamy, ze dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami zamowienia klienta./
e hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer
order. /
Es wird bestétigt, dal die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht.

[_765—'

Dyr. Jakosci / Heagi of Quality / R.Martynowski

ittt
v [ 202




