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HUTNY ATEST (éislo): 20951101/008
Rozmery:
Nazov vyrobku: PLECHY HRUBE VALC. ZA TEPLA VO ZVITKOCH 801 3,000 x 1500,0 m
EN 10051/10
Noxrma: EN10025/DBS918002 - §12 503
Net hmotnost': 15 410 kg B13
Akost: $355J2C+N B2 | ®iglo lo%.listu: 20961101 Al0
Gis.jed. Cis.zvit. Tavba BO7 Cig.jed. Cig.zvit. Tavba BOT
| 451210300 4512103 45121 | |
VYSLEDEKY MECHANICKXYCH SKUSO0OK
Cislo
zvitku
Min. / Max. 4512103
Rm (T) {MPA) 470/630 575
ReH (T) (MPA) 355/ 484
A5 (T) % ) 20,0/ 21,0
Smer odberu; (T)-priedny;
CHEMICXE 2LOZENIE, %
Cis.tavby dis.tavby
Min. / Max. 45121 Min. / Max. 45121
c /0,20 0,19 Mn /1,60 0,95
si 0,14/0,25 0,21 P /0,020 0,018
Al 0,020/ 0,037 g /0,010 0,008
Cr /0,29 0,02 Cu /0,40 0,03
CEV /0,46 0,35 Mo /0,11 0,00
Ni /0,42 0,01 v /0,10 0,00
MATERIAL JE V _ZHODE S POZIADAVKAMI OBJEDNAVKY. 201 493 Posl.str.: 1
Namerand hmotnostnd aktivita radionuklidov Co60 + Cgl37 + Am24l1 nie'je Doz F-USM/0063-04/10-01-12
vaésia ako 100 Bg/kg. ;
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