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Purchaser's Order No. and/or Item No.
AO7
AMO/21/05/02
Manufacturer's |A10 Delivery Advise No.
A08 [iob No, 8101254060/ 000010 14/21/014524 STALPRSE cogsianee
UL. ROZDZIENSKIEGO 11A T
145107468 0 1 41-308 DABROWA GORNICZA =t
Poland =i
Supplier's Order —
A09 No. \oﬁg
=
3100473506/90 AE%
o —
Product, Dimensions, Steel designation, Condition, Terms of Delivery, Any supplementary requirements:

B01,B02,B03,B04,B05,B09

Surface condition acc. to EN 10163-3:2004, class C, subclass 1

EQUAL LEG ANGLES V- 75X 75X 8 acc.to EN 10056-1:2017 Length 12.100 mm + 100 mm / - 0 mm Quality $355J2+M acc.to EN 10025-2:2019 :

B13 Actual weight 9.594,000 KG
C71 Chemical Analysis of Liquid Alloy (% )
B07 Heat No. ;I'esl C70 | C[%] [MN [%][ SI[%] | P [%] | S[%] | N[%] [CU [%]| NI [%] |CR [%]|MQ [%]| V [%] [ AL [%]] B [%] | T1[%] [NB [%] Bo8
ype
=0 |=0=<1.6| =0,14 =0 >0 =0 >0 >0 >0 Pieces | Bunches
<0.20 <0,25 |<0.025|<0.025 <0.55 | <0.42 | <0.29 | <0.11
35927K H 0 017 1.35 | 0.166 | 0.018 | 0.005 | 0003 | 0.09 | 005 | 007 | 001 |<0.001| 0034 | 0.0005 |<0.001]| 0.04 4
BO7 Heat No.| Test | C70 |AS [%]|SN [%]|CA [%]| CEV
type [%]
35927K H 0 0006 | 0.005 | 0.0022 0.42
[1 Continuation see Attachment |
5 Test results 2 Tensile test acc.to EN 1SO 6892-1:2017 4 Charﬁg Impact test acc to EN
Heat No. coo co2l C11 C12 C13 co3 c40 KVE C4‘I 5.00
Specimen Yield or| Tensile [Elongat Test
No. proof Etrengthl on A5 temper
limit ature
(C)
A5 'C Co4 Co4 J (Jfem2)
min__max
Co4 =355 | =470 | 22.0 -20.00| 14.0
Regulation <630
c43 C42
35927K [20688621]| 0 | 408 | 566 | 27.0
35927K [20688625] 0 -20.00] 24 31 12 30
l1 Continuation see Attachment |

6 Bend test according to EN 1SO 7438:2016
C52 |Bend Test
C53 |Rebend test

Environmental product declaration: EPD-7210002

C93 The mass activity ionizing radiation value in liquid alloy
analysis does not exceed 100 Ba/kg.

Z01 The Manufacturer confirms that such Product is in duly compliance
with Order’s requirements, the Purchase Contract’s requirements and
that it has been tested in duly compliance with technical requirements

B06,

704 1 020

LO-L- SM-Z.I’DQ CPR-21-1
EN 10025-1

Designed for the following application:

Civil and machina engneering

Intended to be usedin welded, belted and ryvated structures

Weldability:

Guaranteed through kearbon equival ent{Cev)

Performance expressed as indicated in the Declaraton of Pefformance
Dengerous substance Mo performance determined

D01The inspection and the test
were caried out on the delivered
product or on a product test unit.
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Zgodne z oryginalem - kopia wystawiona przez STALPROFIL S.A. - Malgorzata NiezurawskdDo dokumentu: WZ0519/10/21/MSB z dnia 19/80/2021

Nazwa materialu: KATOWNIK 75X75X8 12 100 mm S355)2
Wytop: 35927  Tlose wydana: 2,185 (1]




Liste des indications des champs selon la norme EN 10168 et leur traduction.
Seznam oznaceni poli v EN 10168 a jejich pfislusné preklady.
Verzeichnis der Feldbezeichnungen gemiss der Norm EN 10168 und ihre Ubersetzung.
Signe
numerigue
Ciselny znak Marquage des champs, Oznaceni pole, Feldbezeichnung
Numerisches French Cesky German
Zeichen
1 Suite ci-joint Pokragovani v piiloze Fortsetzung in der Anlage
2 Essai de traction selon EN I1SO 6892-1:2017 Zkouska tahem dle EN ISO 6892-1:2017 Zugversuch gm. EN IS0 6892-1:2017
3 Essa! de dureté selon EN ISO 6506-1:2005 Zkouska tvrdosti dle EN 150 6506-1:2005 Hérteprifung gm. EN 1SO 6506-1:2005
4 Iasga; té% 1fl}e':)u'un par choc selon EN 1SO Zkouska razem v ohybu dle EN ISO 148-1:2017 | Schlagbiegeversuch gm. EN ISO 148-1:2017
5 Résultats d'essais Vysledky zkougek Prifungsergebnisse
[ Essai de pliage selon EN ISO 7438:2016 Zkouska ohybem dle EN 1SO 7438:2016 Biegeversuch gm. EN IS0 7438:2016

A01 Usine du fabricant \yrobni zavod Herstellerwerk

AD2 Type de document de contrile Druh dokumenti kontroly Art der—F;'r_Edeokumente

AO3 Numéro de document Cislo dokumentu Dokument-Nr.

AD4 Marque du producteur Znagka vyrobce Herstellerzeichen

A0S Auteur du document de contrile Vystavovatel dokumentu kontroly Aussteller des Priifdokumentes

AD6 Acheteur/destinataire Odbératel/prijemce Abnehmer/Empfénger

AODT Numero de la commande du client ou numéro Cislo objedndvky odbératele popfipadé Gislo Bestell-Nr. des Abnehmers, bzw. Posten-Nr.
du poste de commande poloZky

A08 Numéro de la commande de l'usine du fabricant C_Is_lo zakazky vyrobce Herstellerauftrags-Nr,

A09 Numero de la commande de fournisseur Cislo objednavky dodavatele Lieferantenauftrags-Nr.

A10 Avis de livraison No. Cislo dodaciho navasti Lieferungs-Aviso Nr.

BO1 Produit Vyrobek Erzeugnis

B02 Désignation de l'acier Oznateni oceli Stahlbezeichnung

BO3 Exigences supplémentaires Jakékoliv dopliiujici poZzadavky Jede Zusatzanforderung

BO4 Etat de produit au moment de livraison Stav vyrobku pfi dodani Lieferzustand des Erzeugnisses

BOS Traitement (thermique) de référence des Referenéni (tepelné) zpracovani vzorkl Referenzbehandlung (Warmebehandlung) von
échantillons Proben

B06 Marquage des produits Znagenl wyrobkl Erzeugnismarkierung

BO7 Numero de la coulée Cislo tavby Schmelz-Nr.

BO8 Nombre de piéces, faisceaux Kusy, svazky Stiicke, Bunde

BO9 Dimensions du produit Rozméry vyrobku Erzeugnismalle

B12 M théorigue Teoretickd hmotnost Theoretisches Gewicht

B13 M réelle Skuteéna hmotnost Ist-Gewicht

00 Identification de I'échantillon Clslo vzorku Probe-Nr.

coz Crientation des échantillons (0-longitudinal, 1 Smeér zkuSebnich vzorku, téles (0 -podéiny, 1 Probenrichtung (0 - langlich, 1 - guerdurch)
-transversal) -pficny)

Ccn3 Temperature d'essai(’C) Zkudebni teplota ('C) Priiftemperatur (" C)

Co4 Prescription Pfedpis Vorschrift

C05 Numéro d identification de rouleau 1D svitku Rolle-Nr.

cn C11 Limite apparente ou limite &lastique C11 Vyrazna nebo smluvni mez kluzu (MPa) C11 Ausgepragte oder vertragliche Dehngrenze
conventionnelle (MPa) (MPa)

C12 C12 Résistance & la traction (MPa) C12 Pevnost v tahu (MPa) C12 Zugfestigkeit (MPa)

C13 C13 Allongement (%) C13 Taznost (%) C13 Bruchdehnung (%)

C14 Agt%] Agt[%] Agt[%]

C30 Méthode d'essai ZkuSebni postup Prifverfahren

ca31 Valeurs individuelles Jednotlivé hodnoty Einzelwerte

c3z Valuers moyenne Primérna hodnota Mittelwert

C40 Forme de I'échantillon Tvar zkudebniho télesa Probekérperform

C41 Largeur de ['échantillon Sirka zkugebniho télesa Probekérperbreite

C42 Valeurs individuelles Jednotlivé hodnoty Einzelwerte

C43 Valeur moyenne Primérné hodnota Mittelwert

C50 Contraction Kontrakce Einschnirung

C51 Rapport Rm/Re Pomér Rm/Re Verhaltnis Rm/Re

C52 Essai de pliage Zkouska ohybem Biegeversuche

C53 Essai de pliage- dépliage Zpétny ohyb Riickbiegeversuch

C54 Surface relative de nervure fr Vztazna plocha Zebra ir Bezogene Rippenflache fr

C55 kg/m kg/m kg/m

C56 Re act/Re nom Re act/Re nom Re ist/Re nenn

C57 Rapport Re/Rm Pomér Re/Rm Verhéltnis Re/Rm

C58 C58 Traction Fe (kN) C58 Tazna sila Fe (kN) C58 Zugkraft Fe (kN)

C59 C59 Traction Fm (kN) C59 TaZna sila Fm (kN) C59 Zugkraft Fm (kN)

CB0 CB0 Surface réelle de section (mm2) C60 Skuteéna prifezova plocha (mm2) C60 Tatséchliche Querschnittsfliche (mm2) |

C81 C61 Surface nominale de section (mm2) C61 Jmenovita prifezova plocha (mma2) C61 Nennwert der Querschnittsflache (mm2)

C70 Mode de production de I'acier (0 -Convertisseur | Zplsob vyroby oceli (0 -kyslikovy Stahlherstellungsverfahren
4 oxygéne-coulée continue) proces-kontislitek) (O-Sauerstoffverfahren-kontinuierlich

gegossenes Strangguss)

C71 Analyse chimigue de la coulée (% ) Tavebni chemicka analyza (%) Schmelzanalyse (%)

ca3 Valeur de |'activité de masse du rayonnement Hodnota hmotnostni aktivity ionizujiciho zafeniv | Massenaktivitdtswert der ionisierenden Strahlung
ionisant dans l'analyse de la coulée ne dépasse | tavebni analyze nepfesahuje 100 Bg/kg. in der Schmelzanalyse lbersteigt nicht 100
pas 100 Ba/kg. Ba/kg.

Do Le contrdle et les essais ont &té réalisés sur le Kontrola a zkousky byly provedeny na Kontrolle und Prifungen wurden am gelieferten
produit fourni ou sur l'unité d'essai du fabricant. | dodavaném vyrobku nebo vyrobni zkusebni Produkt oder an der Produktionsprifeinheit

jednotce. durchgefiihrt,

Z01 Le fabricant confirme que ce produit est Vyrobce potvrzuje, Ze tento vyrobek je v souladu | Der Hersteller bestatigt, dall dieses Produkt mit
conforme aux exigences de la commande, du s poZadavkem objednavky, kupni smiouvy a byl den Anforderungen der Bestellung und des
contrat d'achat et qu'il a été soumis aux essais zkousen, kontrolovan v souladu s technickymi Kaufvertrages konform ist und dass es in
selon les exigences techniques de la poZadavky objednavky. Ubereinstimmung mit den technischen
commande. Anforderungen der Bestellung geprift und

kontrolliert wurde.

Z02 Date d'émission et validation Datum vydani a ovéfeni platnosti Datum der Ausstellung und der

Bestétigungsbeglaubigung

203 Timbre du contréleur Razitko zastupce kontroly Stempel des (der) Abnahmebeauftragten

Z04 Margquage CE Oznaceni CE CE-Zeichen

205 Représentant autorisé du client Povérfeny zéstupce odbératele Beauftragter Vertreter des Abnehmers
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