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CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z 0.0.
ul.Samsonowicza 2 )
27- 400 Ostrowiec Sw. Poland

GROUP  HUTA OSTROWIEC

W i
| CELSA”™ CELSA

SWIADECTWO ODBIORU 3.1
INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRUFZEUGNIS

wedtug/acc. to/entsprechend EN 10204:2004

Str./Page No/Seite 1/ 2

Nr dokumentu /Document No.
/Bescheinigungsnummer

235566639

r/\us‘

Data dokumentu/Date of issue/Datum der

Aussteliung
702

28.06.2024

AD2

Zamawiajgcy/Customer/Besteller :
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
"CENTROSTAL - WROCLAW" S.A.
PELCZYNSKA 4

50-950 WROCLAW

| krascountrviLan: DOLNO SLASKIE Polska

WROCLAW"

A061

Odbiorca/Consignee/Empfénger

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "CENTROSTAL -
S.A.

PELCZYNSKA 4

50-950 WROCLAW

Zamowienie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr

Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr

24/NHS0271 73544933
AO7 : A08 |
Wedtug/ according to/ entsprechend Cechowanie/ Marking/ Znaki zgodnosci/ Conformity marks/ Ubercinstimmungszeichen
Kennzeichnung
PN-EN 10034:1996+ Ap1;1999 CELSAH
PN-EN 10025-2:2019
PN-EN 10365:2017; PN-EN 10163-3:2006
1802
Stan dostawy/ Cond.of delivery/ Licferzustand
+ AR B304 ADE [
Mymiar/Product/Erzeugnis/Gatunek/Grade/Stahlsorte Nrwytopu/Heat No./Charge Nr | Sztuki/Pieces/Stucke Wigzki/Bundles Waga/Weight
<3redn./Diam‘/Durchmesser/D*ug./Length/Lénge [m W m“ /Bunde W /Gewicht[kg] [_E_a“
§235/8275 JR+AR IPE200 L.12.1M HO589545 16 1 4.310
S5235/8275 JR+AR IPE270 L.12.1M HO590186 8 1 3.452
Suma / Total 3 209
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%]
w WL‘OPU"' C % Mn % | Si % P % S % Cu % |Cr% Ni % Mo % - v % Al % N %
1eat No/ |
Charge-Nr 755 [ cnt [Fere [on [ cra [Fcrs [ crs sfen “ s [ cro [ ceo [ cet ce2
HO589545 0.09 0.88 Ot 0.016 0.016 0.25 Q153 0.09 0.02 0.002 0.0037 0.012
HO590186 0.10 0.87 0:21 0.017 0.017 Q:25 0:12 0.08 0.02 0.002 0.0045 0.011
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%] |
Nr Wytopu/ . opy 9. | Ti % - |Nb % - lsb % lco % |
Heat No/ : i
Charge-Nr ™55 [ces [ cea [Tcas [ css [ cer [ ces 89 [“ceo [ cor co2 [ ces” cos |
HO589545 0.2897 0.001 0.002 0.003 : I
HO590186 0.2954 0.002 0.002 0.003 '

3/2024

https://long.celsaho.com

Deklaracja EPD/ Declaration EPD/ Erklarung EPD: EPD- S-P-08505

Deklaracja wiladciwodcei uzytkowych/Declaration of Performance/Leistungserklédrung

Dyr. Jako$ci / Head of Quality / R.Martynowski

bl
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SWIADECTWO ODBIORU 3.1

(S% CELSA™ CELSA
GROUP | HUTA OSTROWIEC INSPECTION CERTIFICATE

ABNAHMEPRUFZEUGNIS

CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z 0.0.
ul.Samsonowicza 2

wedtug/acc. to/entsprechend EN 10204:2004

Nr dokumentu /Document No.
/Bescheinigungsnummer

235566639

i_ A03
Data dokumentu/Date of issue/Datum der
Ausstellung

28.06.2024

27- 400 Ostrowicc Sw. Poland N
A1 {_‘.\‘o? | z02
Zamawiajacy/Customer/Besteller : SR e T T T e o e
PRZEDSIEBIORSTING WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "CENTROSTAL -
"CENTROSTAL WROCLAW" S.A. : :
PELCZYNSKA 4 BOCLAWE 34,
50-950 WROCLAW PELCZYNSKA 4
kirauicountryiAND: DOLNOSLASKIE Polska A061]:50-950 WROCLAW
Zamowicnie Klienta Nr/ Customer#s Order No/ Kundenbestell-Nr Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksautrags-Nr
24/NHS0271 73544933
A07 | A0S

Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne/Mechanical and :technological properties/NMechanis

che ‘und technologische Eigenschaften

Udarnogé 7 Impact test / Kerrbschlagbiegeversuch

Nr Wytopu/

Heat No/ Typ probki/Type of spﬂ Kierunek/Direction | Temp. Praca tamania/lmpact energy/Schlagarbeit KV [J] Wartosé $rednia

Charge Nr /Probenform /Richtung [2C] Udarno$é/Impact/Kerrbschlagbiegeversuch KC [J/em2] /Average/Mittelwert
[ o7 CADICA1 [ceal | cas ! caz 2 ca2 3 [ca | [ cas;

i / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / +AR.
defects/Oberflichenbeschaffenheit ohne Beanstandung
able to zinc coating / Material ist zum

Metoda produkej
Jako$é powierzchni bez wad/No surface
Materiat nadaje sie do cynkowania / Material is applic
erzinken gecignet: Si: 0,14% - 0,25%

205

Znak CE/CE mark/CE-Zeichen

UK
i

ConsyeR PRI

{458.CPRFPC-115

[t

Zaswiadczamy, ze dostarczone wyroby sa zgodne z wymaganiami zamoéwienia klienta./
¢ hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer

yrder. /

Es wird bestatigt, dafy die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht. 5%

Dyr. Jako$ci / Head of Quality / R.Martynowski

\'\Qx b)\r\wow&b\




